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VSeobecné informace
Zatézové tridy

V zavislosti na aplikaci jsou Zlaby, mfize
nebo kryty Sachet rozdéleny do rlznych
zatézovych tfid.

Liniové odvodnéni

Definice zatéZovych tfid dle EN 1433

Oznacenf pismenem

Napf. tfida D 400
| |

/A Dopravni plochy, které jsou vyhradné vyuZivany chodci a cyklisty
(@) Trida A 15" a dale podobné plochy, napf. travniky nebo domaci pfijezdové
cesty.
THda B 125D Chodniky a pési zony a podobné plochy, parkovisté
pro osobni automobily a parkovaci domy.
THda C 2500 Chodniky a postranni pasy silnic, pési zony, profesiondIni parkovi-
$té pro osobni vozy.
@ Trida D 400" Jizdni pruhy ulic, parkovisté a podobné vyuZivané plochy.
</A\—\> - Nevefejné dopravni plochy s mimofddnym zatéZovanim, napf.
o—o= cesty v priimyslovych organizacich.

N\
/4

Ttida F 900"

(

2vI&stni plochy, napf. letistni ploch.

Poklopy a vtokové mfize

Klasifikace tfid dle mista instalace podle EN 124-1 a DIN 1229

(nejméné tfida B 125)

Skupina 1 v . .
(nejméné tiida A 15) Pro plochy pouzivané pouze chodci a cyklisty.
Skupina 2 Pro pési zony a srovnatelné plochy , v plochach pro stani a

parkovani osobnich aut.

Pro vtokové mfize umisténé v plode odvodnovacich prouzk{i po-

LODD

Skupin/a 3 Hda C 250 zemni komunikace, ktera méfeno od hrany obrubniku, zasahuje
(nejméné fida ) nejvice 0,5 m do vozovky a nejvice 0,2 m do chodniku.
Skupina 4 Pro vozovky pozemnich komunikaci (také ulice pro chodce),
RSP zpevnéné krajnice a parkovaci plochy pro viechny druhy silni¢nich
(nejméné tfida D 400) vozidel.
//_\\
<’ rl‘\=> Skupina 5 Pro plochy, které budou vystavené vysokému zatizenf koly, napf.
\0—0%/ (nejméné tiida E 600) zafizeni v docich, provozni letistni plochy apod.
ﬁ\\> Skupina 6 Pro plochy, které budou vystavené zvIasté vysokému zatizeni koly,
) (nejméné tfida F 900) napf. provozni letistni plochy apod.
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D Testovaci zatizeni (kN) dle EN 1433

2 Oblast, ktera je vyhrazena pro pési a je pfileZitostné vyuzivana pro tcely

zasobovani nebo ¢isténi nebo v nouzovych situacich.

Zku3ebni sila kN (min. hodnota max. zatiZzent)
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Mozna Uskali pfi volbé tfidy zatizeni

Spravnou volbou nejen zplsobu odvodnéni a odpovidajici
tfidy zatiZeni, ale také naslednou instalaci prvkd je vyrazné
ovlivnéna budouci Zivotnost celého dila. Je potreba brat
na zfetel, Ze tfidy zatiZeni jsou odvozeny od statickych sil
pusobicich vertikalné z vrchu na odvodnovaci prvek. U da-
nych tfid zatiZeni tedy musite navic pocitat s dynamickym
namahanim odvodriovacich systém, které vznika pojez-
dem, manévrovanim, brzdénim a akceleraci.

Obecné Ize uvést, Ze liniové odvodniovaci Zlaby namahané
min. zatizenim D 400 a zaroven pojizdéné pricné, by mély
byt navrzeny jako monolitické (ACO DRAIN ® Monoblock
RD 100 az RD 300). Tyto systémy odolavaji dynamickému

zatizeni |épe neZ oteviené Zlaby zakryté rosty.

Co vzit do tvahy pfi navrhu?

Soucasné uvazované zatizeni nemusi byt dostatecné v
budoucnu. Proto vezméte do Gvahy také budoucf zati-
Zeni dopravou (hmotnosti vozidel). DlleZitym aspektem

je rovnéz Cetnost prejezdll pres odvodriovaci systémy
(frekvence dopravy), kterd vyznamnou meérou vymezuje vy-
sledné zatizeni. ZpUsob, jakym je odvodriovaci linie v plose
umisténa, hraje klicovou roli pro dlouhodobou stabilitu
(pficny nebo podélny pojezd vozidel). Pfi¢ny pohyb vozi-
del klade na odvodnéni mnohem vyssi naroky nez podélny
pohyb. Podstatnym faktorem pro navrh je také predpoklad
statického nebo dynamického zatizent, které vznika stanim,
pojezdem, akceleraci a brzdénim nebo manévrovanim.

Vyraz

Vseobecné informace

Definice tfidy zatiZzeni

m \lybér vhodnych tfid zatizeni
zavisi predevsim na jejich
umisténi v ramci celé aplikace

m Klasifikace jednotlivych mist
instalace se provadi dle sku-
pin udanych normou

m Vybér vhodné tfidy zatizeni
provadi pfedevsim projek-
tant, popfipadé budouci
uzivatel

Vysvétlivky

BEGU ACO komponenty s ramem a poklopem v kombinaci betonu a litiny

Drainlock BezSroubova aretace ro3td pro tfidu zatizeni A 15 aZ E 600

Powerlock BezSroubova aretace rostd v primyslovych oblastech pro tfidu zatizeni D 400 az F 900

Typy spadd }
Zlaby bez spadu dna/

Pfirozeny spad terénu

Zlaby s umélym spadem Zlaby se stupiovitym spadem
ve dné prvku 0,5 % dna po 2,5/5cm

Povrchovd Uprava litinovych ro$tl zékladni ¢ernou barvou ma pouze kosmetickou funkci. Litina je prakticky
inertni v{ici solnym roztokim z posypové soli aplikované v zimnim obdobi. To je zpisobeno skute¢nosti, Ze

Transportni natér

oxidaci se na litiné vytvaff (icinna ochrannd vrstva, ktera zabrariuje dalsimu poSkozeni materialu. Proto zejména
z divodu ochrany zivotniho prostfedi minimalizujeme povrchovou dpravu na litinovych prvcich, zcela v soula-
du s pfislusnymi normami. Pro trvalejsi nétéry je moZné nabidnout KTL Gpravu za pfiplatek.

Litina EN-GJL Litina s lupinkovym grafitem (3eda litina)

Litina EN-GJS Litina s kulickovym grafitem (tvarna litina)

PEWEPREN Odolné trvale pruzné vlozky, které jsou integrovany v ramu pod krytem nebo rosty

o Bezpecnostni drdzka vznikajici na spoji dvou Zlab{. Drazka je urcena k zatmeleni pro dosazeni 100% nepro-

pustnosti odvodiiovaciho systému.

D22 !E
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Vieobecné informace

Vyrobeno z polymerbeton

Specialni sloZeni materidlu a nejmodernégjsi vyrobni technolo-
gie dodavaiji polymerickému betonu ACO vynikajici vlastnosti.
Vyrobky z ACO polymerického betonu maji vyrazné vyssi

hodnoty pevnosti a niz8i hmotnost neZ srovnatelné betonové

vyrobky pfi srovnatelné hustoté.

Polymerbeton

Kvalitni myslenka

Materialové know-how a vyrobni technologie

Mrazuvzdorny a odolny rozmrazovaci soli
Polymerbeton spliiuje poZadavky normy EN 206-1 a

DIN 1045-2 (betonové povrchy vystavené pifimému
ostfiku rozmrazovacimi prostfedky a mrazu). Polymerbeton
odpovida stupni vlivu prostfedi XF 4.

Chemicka odolnost

Podle tabulky odolnosti ACO je polymerbeton odolny
v(ci agresivnim médiim bez dal3ich natérl a lze jej pouZzit
viestranné a trvale i za extrémnich podminek. e odolny
v(ci b&Znym rozmrazovacim ¢inidldm a odolny vici kyseli-
né sirové. Nedochézi k zadné kontaminaci materidlu.

Ohnivzdornost

Dulezitym kritériem pro pouziti polymerbetonu v tune-
lech je klasifikace ,nehoflavy“. Specidlni polymerbetonova
smés tunelovych odvodriovacich Zlab{ splnuje pozadavky
ZTV-ING a RABT.

Hmotnost hotového dilu

Vzhledem k vyrazné vy33im hodnotam pevnosti pfi srov-
natelné hustoté jsou polymerbetonové vyrobky ACO lehci
nez klasické betonové vyrobky se stejnou nosnosti.

468

Nizka hmotnost komponentt ACO z polymerbetonu
zjednodusuje manipulaci a instalaci, sniZuje naklady a 3etf{
zdroje, zejména pfi pfepravé.

Nepropustnost

Polymerbeton mé hloubku prisaku vody 0 mm, takze je
absolutné nepropustny. Voda a sl nevnika do konstrukce a
poskozeni mrazem je tak znemoZznéno.

Hydraulicky vykon

Hladky povrch polymerbetonu zajistuje rychly odtok vody
a splavovéani necistot ve spodnf ¢asti Zlabu a zaroveri se
cisti. Profil prifez ve tvaru ,V“ napomaha vysokému hyd-
raulickému vykonu

Likvidace a recyklovatelnost

Vzhledem ke své extrémni odolnosti, polymerbeton po-
maha pfedchézet vzniku odpadl. Po ukonceni Zivotnosti
|ze material zafadit do skupiny 17 01 07 (smési nebo od-
délené frakce betonu, cihel, ta3ek a keramickych vyrob-
k) a recyklovat podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. Vyhlaska

o katalogu odpadu.
Ao
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Polymericky beton
v detailech

Kvalitni vyrobky

diky zajisténi jakost

ACO je certifikovana spole¢nost podle EN ISO 9001. Suro-
viny polymerického betonu podléhaji pfisnym specifikacim
a neustalému sledovani kvality. Kromé vlastni kontroly pod-
le EN 1433 provadi pravidelné testovani vyrobkl a externf
monitorovani nizozemsky institut Kiwa. Typové zkousky

v souladu s evropskym nafizenim o stavebnich vyrobcich
305/2011 a EN 1433 provadéji MPI Nord a BAU-ZERT.

V ramci ACO strategie udrzitelného rozvoje je nasim
stanovenym cilem neustéle zlepSovat rovnovéhu Zivotniho
prostfedi. Toho je dosaZeno na zdkladé certifikovaného
systému environmentélniho managementu podle

EN ISO 14001. Vyrobni zdvody v Bldelsdorfu a Reithu jsou
podle této normy certifikovany.

Kvalita za¢ina materialem

ACO polymericky beton je slozen pfevazné z pfirozené se
vyskytujici minerall, jako je kfemen, cedic a Zula. Ty jsou
vazany ve formé piskd a Stérkd urcitych velikosti zrn's pry-
skyfi¢nym pojivem.

Pro beton pozaduje EN 1433 v souvislosti s narodni né-
meckou normou V 19580 na zakladé nasdkavosti suroviny
a mistnich klimatickych podminek doklad o nejvyssim stup-
ni kvality ,W“. Diky svym vyte¢nym materidlovym vlastnos-
tem nejsou v tomto ohledu na polymericky beton kladeny
zadné zvlastni pozadavky.

Vseobecné informace

Vlastnosti materialu

m Pevnost v tahu pfi ohybu: > 22 N/mm?
m Pevnost v tlaku: > 90 N/mm?

® Modul pruznosti: ca. 25 kN/mm?
® Hustota: 2,1 — 2,3 g/cm?

m Hloubka pronikani vody: 0 mm
m Chemicka odolnost: vysoka

m Hloubka drsnosti: cca 25 um

® Hoflavost: nehoflavy

m Odolnost vici tlaku vody: 4 bar
® Abrazivnost povrchu: 0,81 mm

Porovnani materiall pro odvodfiovaci Zlaby

Beton*

I Polymerbeton

T T T T T T T
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Hloubka prdniku vody (mm)

Hloubka pronikani vody (DIN 4281) po 72 h

Pevnost v tahu pfi ohybu (N/mm?)

Pevnost v tahu pfi ohybu

D22 !E

| Beton* |

Polymerbeton

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pevnost v tlaku (N/mm?)

Pevnost v tlaku

| Beton*

F Polymerbeton

T T T T T T T T T
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Hloubka drsnosti (um)

Stfedni hloubka drsnosti odvodriovacich Zlab(

* Beton pro uZivani
dle EN 1433

469

14



14

Vseobecné informace

Tabulka odolnosti ACO Polymerbetonu vici chemickym latkam

ACO polymericky beton je tvofeny pevné vazanou pryskyfici obohacenou plnidly na bazi kfemene (velikost zrn az do 8 mm). Tabulka odolnosti je vytvofena pro vyse uvedeny material v Cisté
podobé média, v nemichané formé, ve stanovené koncentraci a pfi pokojové teploté (23 °C). V pfipadé odchylek je nutnd konzultace a dal3f upfesnéni. Tyto informace vychdzeji z rozsahlych
studif vyzkumného Gstavu pro polymerni stavebni materialy Polymerinstitut ve Flrsheimu, akreditovaného Federalnim institutem pro vyzkum a testovani materialG (BAM). Masterflex tmely/

systém zakladniho natéru dle Kiwa BRL-K 781/01, s vieobecnym technickym schvalenim Z-74.6-48.

—~ T8 EL1= - £.2 §LE
‘v B BocC k= B £2c2
= -~ ®g= E§XE:s s -~ §$: RE:
S 2y wER8 883X S 2y w8 288
2o ET £S5— £&— 25 Eg 25— 2&—
s = 9 =<3 5 5o s =8 ¥ g 5o
D 2 s € 9 £ 23 ¢ @ @2 5SS 89 ¢ 29 g
= L 2 2= R = EL 225 R
Zkusebni kapaliny Némeckého Benzen + = + -
institutu pro pozemni stavitelstvi (DIBt) Benzin Natural 95 - 98 + o+ + o+
DIBt-Nr. 1: Benzin + 4+ + 4 Chevron Hyjet + o+ + o+
DIN 51600, DIN 51 607 Chlornan sodny 5% + 4+ +
DIBt-Nr. 2.1:  Letecky benzin + 4+ + o+ Ethanol + 4+ + o+
50% objem Isooktan Ethylacetat + o+ + -
50% objem Toluen Ethylendiamin + = + -
DIBt-Nr. 2.3:  Letecky petrolej Jet-A1 + o+ + o+ FAM-Zkusebni kapalina A (dle DIN 51604) + o+ + o+
Nato-Code F-34/F-35 FAM-Zkusebni kapalina B (dle DIN 51604) + o+ —
DIBt-Nr. 3:  Zkusebni smés A 20/NP || + o+ + o+ Fenol (nasyceny vodny roztok) + o+ + -
DIBt-Nr. 4: 10% objem Methylnaftalen + 4+ + 4 Hydraulicky olej Donax TM + 4+ + o+
60% objem Toluen Hydroxid draselny 20% -+ - -
30% objem Xylen Hydroxid vapenaty (nasyceny vodny roztok) + o+ -+
DIBt-Nr. 4a:  30% objem Benzen + o+ + () Isooktan + o+ o+
10% objem Methylnaftalen Kyselina borita (nasyceny vodny roztok) + o+ -+
30% objem Toluen Kyselina chlorecna 5% + (+) -4
30% objem Xylen Kyselina chloroctova 10% + 4+ + -
DIBt-Nr. 4b:  dle TRbF 401/2, + o+ + o+ Kyselina chlorovodikova 10% + o+ -+
Cést3.1.8 Kyselina chromové 5% + o+ + o+
DIBt-Nr. 5: 48% objem Isopropylalkohol + 4+ + o+ Kyselina chromové 10% + o+ -+
48% objem Methanol Kyselina citronova (nasyceny vodny roztok) + o+
4% objem voda Kyselina dusicna 10% + o+ - (4
DIBt-Nr. 5a:  Methanol + o+ -+ Kyselina fluorovodikova 5% + o+ + o+
DIBt-Nr. 6:  Trichlorethylen + - - - Kyselina fosforecna 20% + o+ - 4
DIBt-Nr. 6b:  Chlorbenzen + - + - Kyselina hexafluorokfemicita 10% + o+ + o+
DIBt-Nr. 7: 50% objem Ethylacetat + o+ + o+ Kyselina mlécna 10% + o+ + o+
50% objem Methylisobutylketon Kyselina octova 30% + o+ - (+)
DIBt-Nr. 7a:  50% objem Fenylmetylketon + - + - Kyselina sirova 40% + o+ + o+
50% objem Methylsalicylat Kyselina $tavelova (nasyceny vodny roztok) + o+ + o+
DIBt-Nr.8:  Formaldehyd 35% + o+ + o+ Kyselina tetrafluorborita 20% + o+ - (+)
DIBt-Nr. 9:  Kyselina octova 10 % + o+ - (+) Methylamin + - - -
DIBt-Nr. 9a:  50% objem Kyselina octova + o+ + - Methylethylketon + o+ - 4
50% objem Kyselina propionova MinerdIni motorovy olej SAE 5 W 50 Shell + o+ + o+
DIBt-Nr. 10:  Kyselina sirova 20 % + o+ + o+ Motorova nafta + o+ + o+
DIBt-Nr. 11:  Hydroxid sodny 20% (+) + - - n-Heptan uhlovodik + o+ + o+
DIBt-Nr. 12:  Chlorid sodny (louh) 20 % + o+ + o+ n-Hexan uhlovodik + o+ + 4+
DIBt-Nr. 13:  30% objem n-Butylamin + 4+ + - n-Nonan + o+ + o+
35% objem Dimethylanilin Parachlorbenzotrifluorid + o+ + 4+
35% objem Triethanolamin p-Kresol (nasyceny vodny roztok) (+) + (+) -
DIBt-Nr. 14.1: 2% hmotnost Marlofen + o+ + o+ Ricinovy olej + o+ + o+
3% hmotnost Protectol sekundérni Butanol + o+ + o+
95% hmotnost voda Siran zeleznaty 20% + o+ + o+
DIBt-Nr. 14.2: 2% hmotnost Marlipal 013/80 + 4+ + o+ Toluen + (+) + -
3% hmotnost Texapon N 40 Topny olej + o+ + o+
95% hmotnost-% voda Triethylamin + o+ + o+
DIBt-Nr. 15a:  Tetrahydrofuran + 4+ Trifluor-1,1,2-trichloretan + o+ + 4+
Aceton + o+ -+ Uhli¢itan sodny (soda) 20% + o+ + o+
Kyselina mravenci 10 % + o+ - (+) Xylen + o+ v+
Roztok amoniaku 10 % + o+ (+)
Anilin (nasyceny vodny roztok) + o+ + -
Anilin 10 % v Ethanolu 10 % + 4+ + =

DV piipadé odchylek koncentraci, je nutné dalsi upfesnéni

2 ACO Polymerbeton P = polymerbeton s polyesterovou pryskyfici jako pojivem
Provedenf s vinylesterovou pryskyfici jako pojivem pro zvlasté agresivni média je k dispozici na

vyzadanil
3 Piechodné zatiZeni, odstranéni do 72 hodin

PrestoZe se nase doporuceni zaklddaji na nejlepsi vili a védomostech a vzhledem na moznou
ochranu prav tfetich osob, je nutné zkoumat podminky konkrétniho pouZiti a nezbavuije Vas

 Trvalé plsobeni 42 dni na zakladé konstrukénich a testovacich zasad DIBt

+ Odolny
(+) Podminéné odolny, nutné dal3i upfesnéni
- Nestély, nutné dalsi upfesnéni

Pfipadné nahrada Skod je moznd jen do vyse hodnoty dodaného zboZi. Vysokou
kvalitu dodanych produktl podle podminek vlastnich norem a stanovenych zakonnych

vlastnich zkousek dodavanych produkt(i z hlediska jejich vhodnosti pro zamysleny Gcel. Pouzitf,
upotfebeni a zpracovani téchto produktdi jsou mimo moznosti nasi kontroly a je vylu¢né na Vasi
zodpovédnosti.

predpisi zarucujeme.

EE D22
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Hydraulicka vyhoda v prafezu profilu ,V*

Profil prafezu odvodriovaciho Zlabu mé rozhodujici vliv na jeho hydraulicky
vykon. V kombinaci s hladkym vnitfnim povrchem diky ACO polymerbeto-
nu prinasi profil tvaru V Gzasné vysledky. Pfi zkouméani srézek v poslednich
desetiletich je patrné, Ze pfiblizné 85 % téchto srazek je v malém rozsahu.

Aby bylo mozné vzit v Gvahu tento vyvoj,
byl vyvinut prafez profilu ,V“. Spodni, uzsi
¢ast prirezu zajistuje vyrazné vyssi rychlosti
proudéni i pfi malém mnoZstvi vody, a

tim umozniuje optimalizovany samocistici
Ucinek. Samocistici sila je dlleZitd zejména
v pfipadé malych sraZek. V pfipadé silného
desté je k dispozici plny prirez zlabu.

Tento pfizplsobujici se princip odvodnéni
se jiz desitky let osvédcuje v kanalizacnich

sitich s takzvanymi vejcovitymi profily pra-

fezu. V takovém profilu dochézi k rychlému
zvyseni hladiny a tedy vy33i rychlosti prou-
dénf i pfi nizSim mnoZzstvi vody.

Svétla vyska (mm) 100 104 109 114 119 124 129 134 139 145 150
Hloubka vody (mm)
J 10m |
0
0 0% 0
50 50
100 100
150 150
(mm) (mm)
Rychlost proudéni a pratok
(m/s) (I/s (I/s)
1.5 34 3
11 2 2
0,5 1 1
O G T T T T T T T T T T 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m

Prirez tvaru V — lepsi hydraulické schopnosti a stabilita

Také plastové odvodriovaci Zlaby ACO maji
hydraulické vlastnosti srovnatelné s jejich
protéjsky vyrobenymi z polymerbetonu,
protoZe u téchto kandld se rovnéz pouZiva
osvédcena technologie V profilu.

D22 !E
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Vseobecné informace

Systémova skladba na prikladu Multiline V 100 Seal in

Legenda

20.0 10.0

$ 4@ W

Zlab 1,0 m Typ 0.0/5.0/10.0/20.0

Dalsi provedenf s integrovanym tésnénim
pro svislé pfipojeni k potrubi:

Typ 0.0.2/5.0.2/10.0.2/20.0.2

Zlab 1,0 m se spadem 0,5 %
Typ1-10

Zlab 0,5 m s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kiizové spoje (nutny adaptér viz pfislusenstvi)
Typ 0.1/5.1/10.1/20.1

Zlab 0,5 m s bo¢nfm predtvarovanim pro rohové spoje,
T-spoje a kfizové spoje (nutny adaptér viz pfislusenstvi)
a s integrovanym tésnénim pro svislé pfipojeni k potrubf
Typ 0.2/5.2/10.2/20.2

Odtokova vpust — kratké provedeni 0,5 m

s plynulym napojeni Zlabu typu 0 - 10 a integrovanym
tésnénim pro vodorovné pripojeni potrubi DN/OD 110
nebo 160 (jen pro NW 100)

Odtokova vpust — dlouhé provedeni 0,5 m

s plynulym napojenf Zlabu typu 0 - 20 a integrovanym
tésnénim pro vodorovné pfipojeni potrubi DN/OD 110
nebo 160

472
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Vseobecné informace

Systémova skladba na prikladu PowerDrain

-
-

——

Legenda

M Skladba systému je stejnd pro v3echny jmenovité Sitky ‘ ‘ Pfechodka 25 / 50 mm
B 7laby se spadem ve dné Zlabu 1— 10 u viech jmenovitych $itek
M 7laby bez spadu dna / pfirozeny spad terénu

B 7laby se spadem ve dné Zlabu 1-10

| 7laby se stupfiovitym spadem 0.0, 5.0, 10.0, 20.0

M Ploché Zlaby

Adaptér pro zménu sméru toku

Celnf sténa s integrovanym tésnénim
pro vodorovny odtok

14

- Zlab 1,0 m v provedenf s integrovanym t&snénim Kombinovana ¢elni sténa pro zactek / konec Zlabu
pro svislé pfipojenf k potrubf

Zlab 0,5 m s bo¢nim predtvarovanim pro rohové

Odtokovd vpust 0,5 m
spoje, T-spoje a kiizové spoje

s plynulym napojeni Zlabu typu 0 — 20 a integrovanym
tésnénim pro vodorovné piipojeni potrubi DN/OD 110,

Zlab 0,5 m s bo¢nim predtvarovanim pro rohové spoje, T-spoje a kifzové
160 nebo 200

spoje s integrovanym tésnénim pro svislé pfipojeni k potrubf
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Vseobecné informace

Zpusob spojovani a napojovani odvodnovaciho systému

Priklady znazornény na odvodriovacim systému ACO DRAIN® Multiline V 100.
Platf také pro systémy XtraDrain, PowerDrain a SK Powerlock.

Pero a drazka
s bezpecnostni drdzkou (SF)

o

~—

natok (drazka) vytok (pero)

Rohovy spoj (90°)
napojeno do predtvarovani na 0,5 m Zlabu

Kombi celni sténa
pro zacatek a konec
Zlabu

/

Kaskadové napojeni
v pfipadé zlabd s riznou stavebni vyskou za pomoci
prechodky 2,5 nebo 5,0 cm)

Piipojeni odtokového potrubi (Typ 1)
ke Zlabu (na vytoku) pomoci ¢elni stény s otvorem a
integrovanym tésnénim

474

Adaptér pro zménu sméru toku (Typ 1)
umisténi v nejvy3sim bodé

T-spoj (2 x 90°)
oba Zlaby napojeny do predtvarovani na 0,5 m

7

0Odtok vpusti
napojenim linie z jedné / obou stran, vpust obsahuje
kalovy ko3 a tésnéni vodorovného odtoku

/

/V

Pfipojeni pritokového potrubi, stfesniho svodu
(Typ 2) ke zlabu (na vtoku) pomoci celnf stény s otvo-
rem a integrovanym tésnénim

Y

Sipka na téle Zlabu

Spojeni pero / pero (Typ 2)

e
7

KFiZovy spoj (4 x 90°)
Zlaby napojené na priibéZnou linii jsou napojeny do

predtvarovéni na 0,5 m Zlabu

\

Svisly odtok
pomoci otvoru ve dné s integrovanym tésnénim odtoku

/

Boéni pFedtvarova-
ni pro rohové spoje,

T-spoje a kfizové spoje

Bo¢ni odtok ve Zlabu 0,5 m
pomoci bo¢niho predtvarovani ve Zlabu a celni stény
s otvorem a integrovanym tésnénim
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